ANALYSENZERTIFIKAT

orodukt: H@ron HLP 46
Gebinde:  BUIK
T20110254.380

Chargen Nr:

Datum: 30.11.2020

Test Testmethode Testergebnis
Dichte bei 15°C ASTM D4052 881
Aussehen VISUAL 1.O.

Kin. Viskositit bei 40°C ASTM D445 45:84

Dieser Priifbericht wurde mittels EDV erstellt und wird nicht unterschrieben.

Die Angaben entbinden Sie nicht von der Durchflihrung einer Eingangskontrolle. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung
des Produktes fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden.

Obige Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf den Priifgegenstand. Auszugsweise Vervielfaltigung nicht gestattet.

Die Probenahme erfolgte auf Basis der DIN EN ISO 3170
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